
Воспалительные заболевания па-
родонта являются самой обширной 
группой заболеваний полости рта, 
поэтому проблема восстановления 
тканей пародонта при воспалениях 
и дистрофиях является актуальной 
(Л.А.Дмитриева 2001).

В связи с этим, расширяются ис-
следования по разработке и внед-
рению новых препаратов и средств, 
направленных на оптимизацию и ус-
корение процессов репарации тка-
ней пародонта в эксперименталь-
ных условиях (Genco R.J. 1984).

Восстановление или репарация 
тканей пародонта начинается сразу  
после их повреждения с процессов 
ремоделирования эпителия и стро-
мы десны, клетки которых начинают 
мигрировать в зону повреждения. 

На ранних стадиях развития ост-
рого экспериментального гингивита 
гистологически наибольшей альте-
рации подвергаются фибробласты, 
которые подвергаются трансфор-
мации и синтезируют мало колла-
гена. Деструкции костной ткани на 
этой стадии, как правило, не наблю-
дается (Avery B.E. 1974).

Деградацию коллагена стромы 
десны обычно связывают с изме-
нениями в биохимии сшивки фиб-
рилл, которая стабилизирует их 
при сборке. Эти изменения про-
исходят под действием специфи-
ческих ферментов, нейтрофилов, 
макрофагов и других клеток, учас-
твующих в атаке на протеогликаны, 
которые непосредственно участву-
ют в процессах фибриллогенеза. 
Из других факторов, способных вы-
звать изменения в процессах фор-
мирования самих фибрилл, можно 
выделить бактериальную гиалуро-
нидазу, специфически расщепляю-
щую гликозаминогликаны, которые 
являются основными структурными 
компонентами протеогликанов.

Все эти факторы приводят к на-
рушению синтеза и метаболизма 
коллагенообразования, то есть, к 
нарушению равновесия в процессах 
синтеза коллагеновых протофибрилл 
и процессов его резорбции фибро-
кластами. Высокая активность клеток 
воспалительного ряда способствует 
усилению деструкции фибрилл кол-
лагена. Этот спонтанный многофаз-
ный процесс заканчивается к 21 дню 
после повреждения тканей (Genco 
R.J. 1984, Schroeder H. 1975).

Ключевым моментом в поврежде-
нии пародонта является нарушение 
или повреждение структурно-функ-
циональных компонентов пародон-
та – протеогликанов, которые под 
действием бактериальных гиалуро-
нидаз подвергаются дезинтеграции, 
которая, в свою очередь, приводит 
к нарушению барьерной функции 
соединительной ткани пародонта 
и снижению количества функцио-
нальных молекул протеогликанов 
– сульфатированных гликозаминог-
ликанов (сГАГ).

Последнее отрицательно сказыва-
ется на функциональном состоянии 
защитного барьера на пути бактерий 
во внутренние структуры стромы де-
сны и альвеолярной кости и, таким 
образом, на репарации тканей.

В связи с этим, представляется 
целесообразным детальное иссле-

дование эффективности приме-
нения средств, содержащих сГАГ, 
в пародонтологии. Современным 
сГАГ-содержащим препаратом яв-
ляется гель Гликодент производства 
ООО «Дубна-Биофарм», входящей 
в группу компаний Ксентек, Россия 
(Ларионов Е.В., Глыбина Т.А. 2007).

Целью настоящего исследования 
явилось морфологическое изучение 
влияния пародонтального геля «Гли-
кодент» на репарацию тканей паро-
донта в условиях эксперимента.

Материалы и методы. 
Экспериментальные исследова-

ния Гликодента проводили на базе 
вивария МГМСУ на крысах поро-
ды Вистар, всего 20 животных (15 
опытных и 5 контрольных), которым 
под местной анестезией механи-
чески разрушали зубодесневое 
соединение и частично эпителий 
десны. Сразу после операции опыт-
ным животным начинали апплика-
ции геля Гликодент. Аппликации 
проводили 3 раза в день в течение 
14 дней, контрольным животным 
аппликаций не делали.

За животными вели динамичес-
кие наблюдения в течение 1 меся-
ца. На сроки 7, 14, 21 день опытных 
и контрольных животных выводили 
из эксперимента (в соответствии с 
приказом МЗ РФ) высокими внут-
ривенными дозами 1% тиопентала 
натрия и воздушной эмболией.

Кусочки десны вырезали вмес-
те с костной тканью и проводили 
деминерализацию, после чего, по 
традиционной методике, готовили 
рутинные гистологические препа-
раты, которые изучали и фотогра-
фировали на фотомикроскопе Mild-
Leitz (Gemany).

Гистоморфологические иссле-
дования проводили на базе РАМПО 
МЗ РФ (кафедра патологической 
анатомии) под руководством засл. 
деятеля науки РФ профессора, д. м. 
н. Г.Г.Автандилова.

Результаты 
и их обсуждение.
Все экспериментальные живот-

ные на протяжении всего срока на-
блюдения оставались активными, 
изменений поведения не наблю-
далось. Животные опытной группы 
начинали раньше контрольной пое-
дать корм.

Проведенные эксперименталь-
ные исследования показали, что 
при аппликациях пародонтального 
геля Гликодент происходит быстрое 
снижение симптомов отека и воспа-
ления десны.

Визуальные наблюдения показа-
ли, что у животных опытной группы 
на 3-5 день после операции исчеза-
ла отечность и воспалительные яв-
ления в зоне оперативного вмеша-
тельства, общее состояние тканей 
десны быстрее нормализовались по 
сравнению с контрольной группой.

Во все сроки наблюдения за опыт-
ной группой животных не наблюда-
лось явлений непереносимости или 
каких-либо других нежелательных 
симптомов со стороны оперирован-
ных тканей.

Наиболее наглядно действие 
сГАГ содержащего геля Гликодент 
на заживление травматически пов-

режденных тканей десны было вы-
явлено при гистоморфологических 
исследованиях.

Результаты проведенных гисто-
морфологических исследований по-
казали, что к 7 дневному сроку после 
операции у контрольных животных 
остается поврежденный край десны 
с денудацией эпителия (рис 1).

Гистоморфологическая карти-
на участка контрольного животного 
через 7 суток показала, что в зоне 
периодонта имеется воспаление и 
инфильтрация клетками воспали-
тельного ряда, сосуды расширены, 
ткани резко гиперемированы. У час-
ти животных с полной отслойкой зу-
бодесневого соединения на 7 сутки 
наблюдения отмечали резкий отек и 
воспаление тканей периодонта в зоне 
механической отслойки (рис.2).

У опытных животных на тот же срок 
отмечали быстрое снижение отека 
и воспаления мягких тканей десны. 
Опытные животные более охотно по-
едали корм и были более подвижны.

Гистоморфологическая картина у 
этой группы животных через 7 суток 
после операции и аппликации геля 

Гликодент выявила, что наблюда-
ется полная эпителизация десны, 
отёк, воспаление тканей отсутс-
твуют. Эпителий десны полностью 
восстанавливается, зубодесневое 
соединение восстанавливается 
частично. Сосуды десны при этом 
расширены, без явлений кровоиз-
лияний и инфильтрации (рис.3).

Как было показано ранее, в момент 
первичного повреждения ткани в экс-
трацеллюлярном матриксе опреде-
ляются свободные эндогенные сГАГ, 
другие активные молекулы и медиа-
торы воспаления (Payne W. 1975).

Свободные эндогенные сГАГ свя-
зываясь с рецепторами тромбоцитов 
совместно с цитокинами на фоне вы-
сокой активности протеолитических 
ферментов, способствуют активации 
факторов роста (Samuels, R. H.1993). 

Экзогенные сГАГ, входящие в со-
став геля, обладают аналогичными 
свойствами и усиливают действие 
на отечную и воспаленную ткань.

К возможному механизму действия 
как эндогенных, так и экзогенных сГАГ 
следует отнести то, что они, связывая 
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Рис. 1. Гистоморфологическая 
картина участка зубодесневого 

соединения через 7 суток после 
операции у контрольного живот-

ного. Эпителий десны разрушен, 
десна гиперемирована и воспалена. 

Сосуды расширены. Зубодесневое 
соединение разрушено. Окраска 

гематоксилин-эозин. Х 200.

Рис. 2 Гистоморфологическая кар-
тина участка контрольного животного 
через 7 суток после операции. В зоне 

периодонта видно воспаление и ин-
фильтрация клетками воспалитель-

ного ряда. Сосуды расширены. Ткани 
резко гиперемированы. Окраска 

гематоксилин-эозин. Х 200.

Рис. 3. Гистоморфологическая 
картина участка опытного животно-

го через 7 суток после операции 
и аппликации геля Гликодент.

Наблюдается полная эпителиза-
ция десны, отек, и воспаление тка-

ней окружающих зуб отсутствуют. 
Окраска гематоксилин эозин. Х 200.

Рис. 4. Гистоморфологическая 
картина участка опытного животно-

го через 7 дней после операции и 
аппликаций геля Гликодент.

Ткани десны в зоне зубодесне-
вого соединения и альвеолярной 

кости без деструктивных изменений 
и явлений фиброза. Идет активная 

репарация тканей периодонта с вос-
становлением связочного аппарата 

зуба. Гематоксилин эозин. Х 240.



много воды, снижают отек ткани, спо-
собствуют локализации воспаления, 
препятствуя распространению про-
цесса на окружающие ткани.

Через 7 дней после операции и 
аппликаций геля Гликодент в тканях 
десны в зоне зубодесневого соеди-
нения и альвеолярной кости нет де-
структивных изменений и явлений 
фиброза. Идет активная репарация 
тканей периодонта с восстанов-
лением связочного аппарата зуба. 
Видно, что в средней части перио-
донтальной щели идет активная ре-
парация тканей формирующих свя-
зочный аппарат и ремоделирование 
прилежащего  к ней участка альвео-
лярной кости (рис. 4).

На 21 день после операции у 
контрольных животных происходит 
восстановление зубодесневого со-

единения с явлениями фиброзного 
изменения прикрепления местами с 
формированием лакун или разрас-
тание сосудов (рис. 5).

У опытных животных на эти сроки 
наблюдения заживление операци-
онной раны происходило по плав-
ному течению. Эпителий десны без 
явлений врастания. Пласт эпителия 
ровный (рис. 6).

Через 21 день после операции и 
аппликации геля Гликодент явлений 
воспаления не отмечалось. Приле-
гание мягкой части десны на всем 

протяжении было более плотным, 
без фиброзных изменений (рис.7).

Таким образом, проведенные 
гистоморфологические исследова-
ния по изучению влияния апплика-
ций геля Гликодент на репарацию 
травматического повреждения тка-
ней пародонта показали, что данный 
препарат отличается высокой эф-
фективностью при восстановлении 
тканей пародонта после их травма-
тического повреждения.

Гель пародонтальный Гликодент 
снижает отек и воспаление тканей 
пародонта и быстро восстанавли-
вает его морфо-функциональные 
структуры. Поэтому, на основании 
морфологического изучения, можно 
считать, что препарат может быть 
рекомендован к применению в прак-
тической пародонтологии.
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Рис. 5. Гистоморфологичес-
кая картина участка контрольного 

животного через 21 день после опе-
рации. Формирование связочного 
аппарата периодонта. Фиброзные 
изменения в окружающих тканях. 

Окраска гематоксилин-эозин Х240.

Рис. 7. Гистоморфологическая 
картина участка десны опытного 

животного через 21 день после опе-
рации и аппликаций геля Гликодент. 

Контакт десны с прилежащей тканью 
зуба плотный, явлений фиброза и 

воспаления нет, ткани практически 
не отличаются от здоровых. Окраска 

гематоксилин-эозин. Х200.

Рис. 6. Гистоморфологическая 
картина участка десны опытного 

животного через 21 день после опе-
рации и аппликаций геля Гликодент. 

Эпителий десны полностью сфор-
мирован. Контакт плотный. Окраска 

гематоксилин-эозин. Х200.


